
Twoja praktyka jest naszŃinspiracjŃ.

Samoadhezyjny materiağ kompozytowy

Vertise Flow

Twoja praktyka jest naszŃinspiracjŃ.Ê



Po co stosuje siň systemy wiŃŨŃce?

Aby zapewniĺ trwağe utrzymanie wypeğnienia w ubytku poprzez:

Åmikromechaniczne zakotwiczenie pomiňdzy pryzmatami szkliwa,            

w kanalikach zňbinowych i pomiňdzy sieciŃ wğ·kien kolagenowych,

Åchemiczne poğŃczenie aktywnych grup fosforanowych z jonami 

zawartymi w szkliwe i zňbinie.

Uzyskane poğŃczenie systemu wiŃŨŃcego z tkankami musi byĺ 

na tyle silne, aby zapewniĺ przeciwstawianie siň naprňŨeniom 

powstajŃcym w trakcie skurczu kompozytu oraz naprňŨeniom 

czynnoŜciowym, kt·re powstajŃ w czasie funkcjonowania 

wypeğnienia w jamie ustnej.



PoczŃtki



Wytrawianie kwasem ortofosforowym 

jako podstawa tradycyjnego ğŃczenia



Systemy IV generacji

Wytrawiacz Primer Adhesive Kompozyt



OptiBond FL                                         

ïzğoty standard w stomatologii

Wypeğnienie po 10 latach

Wypeğnienie po 13 latach



Systemy V generacji

Wytrawiacz Primer/Adhesive Kompozyt



OptiBond Solo Plus                               

ïdoskonağe poğŃczenie

Wypeğnienie po 10 latach



Tradycyjne systemy wiŃŨŃce

ÅDoskonağe wyniki badaŒ 

laboratoryjnych i klinicznych.

ÅUdowodniona trwağoŜĺ integracji z 

tkankami zňba.

ÅWieloetapowa, dğuga aplikacja.

ÅProcedura aplikacji wraŨliwa na bğňdy.

ÅKrytyczne etapy aplikacji:

ïwytrawianie

ïpğukanie wytrawiacza

ïosuszanie ubytku



Systemy samotrawiŃce

1997
Wprowadzenie pierwszych, wsp·ğczesnych 

samotrawiŃcych system·w wiŃŨŃcych



Systemy V i VII generacji

Wytrawiacz/Primer/Adhesive Kompozyt



OptiBond All-in-One                              

ïtrwağoŜĺ i bezpieczeŒstwo

Wypeğnienie po 10 latach



Co dalej...

?



Vertise Flow                                             

ïsamoadhezyjny materiağ kompozytowy

Cağkowita eliminacja systemu wiŃŨŃcego!


